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Resumen

Introducciéon: La microfiltracion coronal causada por los materiales de
restauracion temporal es considerada una de las causas del fracaso de los
tratamientos endodonticos. A raiz de ello, en los ultimos afios se ha buscado crear
un material de restauracion temporal que sea capaz de evitar este problema. El
Objetivo fue comparar In vitro la microfiltracion coronal de materiales de
restauracion temporal post-endodonticos: lonémero de vidrio tipo II reforzado con
resina (Vitremer®), Oxido de zinc y eugenol (MOYCO), y Silicona (Zhermack) en
premolares. Materiales y métodos: Se realizaron 60 cavidades clase I, las que
fueron asignadas en tres grupos experimentales de 15 premolares cada uno y
restaurados de la siguiente manera: Grupo A: 7mm Vitremer™, Grupo B: Oxido de
zinc y eugenol + 2mm Vitremer™, Grupo C: Silicona fluida (Zhermack) +2mm
Vitremer™ y Grupo D: Oxido de zinc y eugenol de 7 mm. Las muestras fueron
sometidas a 500 ciclos de termociclado (5°C+2°C y 55°+£2°C) y luego se colocaron
en azul de metileno al 2% por 24 horas. Finalmente, fueron cortadas con un disco
de carburundum vy la filtracion fué evaluada por un estereomicroscopio ((LEICA
DFC 320 — software Motic Images Plus 2.0). Resultados: Se determin6 que el
grupo de iondmero de vidrio presentd menor microfiltracion coronal con una media
de 0.64 mm. Conclusiones: De forma general, se concluye que El Vitremer™ tuvo
menor microfiltraciéon coronal que 6xido de zinc y eugenol + 2mm Vitremer™,
Silicona fluida de condensacion Oranwash L de Zhermack + 2mm Vitremer™ y
Oxido de zinc y eugenol (Moyco).

Palabras claves: Microfiltracion, cemento ionémero de vidrio, 6xido de zinc y

Silicona.
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ABSTRACT

Introduction: Coronal microfiltration caused by temporary restoration
materials is considered one of the causes of endodontic treatment failure. As a
result, in recent years it has been sought to create a temporary restoration
material that is capable of avoiding this problem. The objective was to compare
in vitro the coronal microfiltration of post-endodontic temporary restoration
materials: Resin reinforced type II glass ionomer (Vitremer®), Zinc oxide and
eugenol (MOYCO), and Silicone (Zhermack) in premolars. Materials and
methods: 60 class I cavities were made, which were assigned in three
experimental groups of 15 premolars each and restored as follows: Group A:
7mm Vitremer ™, Group B: Zinc oxide and eugenol + 2mm Vitremer ™ |
Group C: Fluid silicone (Zhermack) + 2mm Vitremer ™ and Group D: 7mm
zinc oxide and eugenol. The samples were subjected to 500 cycles of
thermocycling (5 °C+£2 ° C and 55 ° £ 2 ° C) and then placed in 2% methylene
blue for 24 hours. Finally, they were cut with a carburundum disc and the
filtration was evaluated by a stereomicroscope ((LEICA DFC 320 - Motic
Images Plus 2.0 software). Results: It was determined that the glass ionomer
group had lower coronal microfiltration with a mean of 0.64 mm Conclusions:
In general, it is concluded that VitremerTM had less coronal microfiltration
than zinc oxide and eugenol + 2mm Vitremer ™, fluid condensing silicone
Oranwash L of Zhermack + 2mm Vitremer ™ and zinc oxide and eugenol
(Moyco).

Key words: Microleakage, glass ionomer cement, zinc oxide and silicone.



Introduccion

La finalidad del tratamiento endoddntico consiste en mantener en funcion de la
pieza dental. Uno de los principales requisitos para el éxito de este es el sellado a
nivel coronal con un material de restauracién provisional que evite la
contaminacion bacteriana, desde la porcion coronal hacia los tejidos periapicales.
Este material de restauracion provisional debe proporcionar un sellado hermético

de la cavidad de acceso al sistema de conductos radicular. -»

Uno de los principales problemas que afrontan estos materiales es la filtracion
marginal. Segin estudios realizados la microfiltracion coronal deberia ser
considerada como un potencial factor etioldgico en el fracaso de los tratamientos
endodonticos cuando el contenido del conducto radicular ha estado expuesto a los

fluidos orales.®

En la actualidad, se conocen diferentes materiales de restauracién provisional
utilizados en la practica odontologica como los cementos basados en 6xido de zinc
y sulfato de calcio o de 6xido de zinc y eugenol reforzados con polimetacrilato,
cementos que endurecen por la humedad, cementos de fosfato de zinc,

policarboxilato, ionémeros de vidrio, entre otros. ®

Asimismo, cuando se requiere reaperturar la cavidad de acceso la colocacion de un
iondmero de vidrio de color similar a la dentina puede dificultar la localizacion

correcta de los conductos radiculares obturados y en muchos casos, conlleva a



lamentables perforaciones, que podrian incluso, en casos extremos, determinar la
extraccion de la pieza dental. Por este motivo, el estudio pretende incorporar la
combinacion de iondmero de vidrio con materiales que sean facilmente
identificables por el endodoncista o rehabilitador, en caso se requiera una reapertura

en la cavidad de acceso.

La microfiltraciéon coronal es definida como una interfase que permite el paso no
detectable clinicamente de fluidos bucales, bacterias, microorganismos, sustancias
(5,6)

quimicas o iones de un lugar a otro de la cavidad.

Entre los materiales provisionales mas utilizados tenemos a los siguientes:

Los cementos iondmeros de vidrio modificados con resina

Los ionémeros de vidrio son introducidos como material restaurador, en 1969, por
Wilson y Kent.”"® Su nombre genérico proviene de un grupo de materiales que se
basan en la reaccion de un polvo de vidrio de silicato y acido poliacrilico. Este
consigue su nombre a través de su formulacién con polvo de vidrio que contiene
acidos carboxilicos. Este cemento tiene tres componentes esenciales silice, alimina
y fluoruro de calcio.®

Cementos de oxido de Zinc

Este es el cemento mds antiguo. Los componentes son: el polvo que es 6xido de
zinc (Zn0O) calcinado y pulverizado finamente y el liquido es el eugenol Una
caracteristica de este material es que no es un agente que se adhiere a tejido dentario

su accion cementante se debe a traba mecanica.®



Silicona fluida de condensacion

Este material fue introducido en el ano 1970. Es utilizada como el material de
eleccion en las impresiones dentales debido a su excelente propiedad fisica, buenas
caracteristicas de manipulacion y una casi ilimitada estabilidad dimensional. Es
presentada en la forma dos pastas (base y acelerador), los cuales pueden ser

mezcladas manualmente.! ")

Este estudio presentard una importancia teorica al dar a conocer a los profesionales
de salud cuales serian las consecuencias de utilizar diferentes materiales de
restauracion provisional en una misma pieza dental. Asimismo, desde un punto de
vista clinico se investigara si la asociacion del cemento ionémero de vidrio con
otros materiales como, 6xido de zinc y la silicona fluida de adicion, pero a la vez
mantener el sellado coronal necesario que evite la microfiltracion y el posterior
fracaso endodontico, teniendo como objetivo general la comparacion in vitro de la
microfiltracion de diferentes materiales de restauracion temporal post-

endodonticos.



Objetivos

Objetivo General
Comparar in vitro la microfiltracion coronal de materiales temporales post
endodénticos: Iondmero de vidrio tipo II reforzado con resina (Vitremer®), la
utilizacion de 6xido de zinc y eugenol de Moyco y completar la cavidad con una
capa de 2mm iondémero de vidrio modificado con resina Vitremer® de 3M™ ESPE
y silicona fluida de condensacion Oranwash L de Zhermack y una capa de 2mm
iondmero de vidrio modificado con resina Vitremer® de 3M ESPE.
Objetivos Especificos

1. Determinar in vitro la microfiltracion coronal del material temporal post

endodénticos: Ionémero de vidrio tipo II reforzado con resina (Vitremer®™)

2. Determinar in vitro la microfiltracion coronal de los materiales temporales
post endodonticos: o0xido de zinc y eugenol (Moyco) y completando la
cavidad de acceso con una capa de 2mm iondémero de vidrio modificado con
resina Vitremer

3. Determinar in vitro la microfiltracion coronal de los materiales temporales
post endododnticos: silicona fluida (Zhermack) y completar la cavidad con

una capa de 2mm ionémero de vidrio modificado con resina Vitremer®.

4. Determinar in vitro la microfiltracion coronal del material temporal post

endodontico: con 6xido de zinc y eugenol (Moyco)


http://solutions.3m.com.pe/wps/portal/3M/es_PE/3MESPE_LA/dental-professionals/produtos/productos-por-categoria/ionomeros-de-vidrio/vitremer/
http://solutions.3m.com.pe/wps/portal/3M/es_PE/3MESPE_LA/dental-professionals/produtos/productos-por-categoria/ionomeros-de-vidrio/vitremer/
http://solutions.3m.com.pe/wps/portal/3M/es_PE/3MESPE_LA/dental-professionals/produtos/productos-por-categoria/ionomeros-de-vidrio/vitremer/
http://solutions.3m.com.pe/wps/portal/3M/es_PE/3MESPE_LA/dental-professionals/produtos/productos-por-categoria/ionomeros-de-vidrio/vitremer/
http://solutions.3m.com.pe/wps/portal/3M/es_PE/3MESPE_LA/dental-professionals/produtos/productos-por-categoria/ionomeros-de-vidrio/vitremer/
http://solutions.3m.com.pe/wps/portal/3M/es_PE/3MESPE_LA/dental-professionals/produtos/productos-por-categoria/ionomeros-de-vidrio/vitremer/

Materiales v métodos

Diseiio del estudio: El disefo del estudio fue de tipo experimental in vitro

Poblacion: Esta conformada por 60 premolares, 15 dientes por grupo.

Criterios de seleccion:
- Premolares uniradiculares en buen estado preservadas en un medio acuoso
optimo (agua destilada)
- Premolares uniradiculares sin presencia de fractura.
- Premolares uniradiculares con un minimo de 7 mm de profundidad coronal.

- Premolares uniradiculares con lesion cariosa solo oclusal o ausencia de esta.

Muestra:

El tamanio de la muestra fue de 60 premolares humanos, obtenido mediante la
férmula de comparacion de dos medias, dando un n=15 para cada grupo. Estas se
recolectaron en El centro odontolégico especializado (COE) ubicado en el distrito

de Jestis Maria. Estos dientes se conservaron en agua destilada.('” (Anexo 1)

Definicion operacional de variables
1. Microfiltracion: Es el ingreso de fluidos bucales a lo largo de cualquier
interfase entre la superficie dentaria, la restauracion, el cemento o el
material de obturaciéon del conducto radicular. Es una variable de tipo

cuantitativa de escala razon y sera medida en mm.



2. Material de restauracion postendodontico: es el material de restauracion que
se coloca luego de realizar el tratamiento de conducto y tiene como finalidad
el sellado hermético de la cavidad realizada para el acceso endodontico
impidiendo el paso de fluidos bucales. Es una variable cualitativa de escala
politomica nominal donde los valores son: 1 :iondmero de vidrio
modificado con resina (7mm) ; 2: llenado de la cavidad con cemento de
oxido de zinc y eugenol (5 mm) y capa de 2 mm de ionémero de vidrio
modificado con resina ; 3: llenado de la cavidad con silicona fluida de
adicion (5 mm) y capa de 2 mm de iondmero de vidrio modificado con
resina; 4: llenado de la cavidad con cemento de 6xido de zinc y eugenol (7

mm).

Procedimiento y técnicas:

Confeccion de las cavidades y preparacion de la muestra

Se realizaron los accesos endodonticos en las superficies oclusales de los dientes
con una medida de 3.5 x 2.5 mm, aproximadamente. Estos se midieron con un sonda
periodontal (Hu-Friedy, Estados Unidos) para mantener la uniformidad. El acceso
fue realizado con una fresa redonda #4 (MDT, Israel) para la entrada inicial y una
fresa troncoconica de diamante con pieza de alta velocidad con un pulverizador de
aire-agua. Se tomo la fosa central como punto de referencia. Cada fresa tuvo la
medida estandarizada de la profundidad de la cavidad y se descart6 por cada tres
muestras. Luego se realiz6 un corte horizontal de la corona dental a 7mm del piso
de la camara pulpar para asi estandarizar la altura del material que se coloco para

cada grupo.!%13)



Los tejidos pulpares se eliminaron con limas endoddnticas, todas las muestras
fueron irrigadas con hipoclorito de sodio al 2.5% para eliminar todos los desechos
dentro de la camara pulpar. Luego, cada raiz fue seccionada de las muestras con un
disco de diamante en sentido mesio — distal para solo restaurar la porcion coronal.
Cada cavidad fue secada y se coloco un pequefio algodon seco dentro de la entrada
al conducto radicular. Se us6 una sonda periodontal para medir la profundidad de
la cavidad y confirmar los 7 mm de profundidad para colocar el material

restaurador temporal. (1213

Esta metodologia es la utilizada por Aytiil Ciftci y col, con una modificacion al

seccionar las raices de las muestras.(!>13)

Grupos de restauracion

Los dientes se dividieron aleatoriamente en los cuatro grupos de restauracion:
Grupo 1: Vitremer™ 7 mm

Grupo 2: Oxido de zinc y eugenol + 2mm Vitremer™

Grupo 3: Silicona fluida (Zhermack) + 2mm Vitremer™

Grupo 4: Oxido de zinc y eugenol (Moyco) 7 mm

Las cavidades de los grupos fueron restauradas seglin las indicaciones del fabricante
de la siguiente manera:

Grupo 1:

-Acondicionado: Se dispensé unas gotas del primer del Vitremer™ (3MT™-ESPE)

en un microbrush para aplicar el acondicionador durante 30 segundos.
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-Se seco el primer usando la jeringa de aire durante 15 segundos. Después, se
fotopolimeriz6 las superficies acondicionadas secas durante 20 segundos con una
lampara de fotopolimerizacion (Elipar™ LED de 3M™),

-Mezcla: Con una espatula de cemento, se mezcl6 una cucharada dispensadora de
polvo con una gota del liquido. Primero, se incorpor6 la mitad del polvo en el
liquido y luego la otra mitad. Todo el polvo fue incorporado en el liquido en 45
segundos. Luego, se incorpordé la mezcla en una punta dispensadora para ser
colocada en la jeringa y posteriormente en la cavidad.

-Fotopolimerizacion: Se fotopolimeriz6 el iondmero de vidrio por 40 segundos con
una lampara de fotopolimerizacion (Elipar™ LED de 3M™).

-Finalmente, se coloc6é con un microbrush un protector superficial (gloss) y se

fotopolimerizo por 20 segundos con una lampara de fotopolimerizacion.©

Grupo 2:

Los primeros Smm de la cavidad fueron llenados por el cemento 6xido de zinc y
eugenol (Moyco), la preparacion se realizé de la siguiente manera:

En una platina de vidrio se colocd con una espatula de cemento una porcion de
oxido de zinc y se dispenso cuatro gotas de eugenol, la proporcion es 4:1, teniendo
en cuenta que se habla de mg de polvo y ml de liquido. Se incorpord el eugenol en
el oxido de zinc en pequefias proporciones y se espatuld de manera enérgica. Se
logré una masa homogeénea y se coloc6 en la cavidad con la ayuda de una espatula
de cemento.®

Se esper6 5 minutos a que el material fraguara



Posteriormente los 2 mm faltantes se restaur6 de la siguiente manera:
-Acondicionado: Se dispensé unas gotas de primer Vitremer™ (3MT™-ESPE) en un
microbrush para aplicar el acondicionador durante 30 segundos.

-Se seco el primer usando la jeringa de aire durante 15 segundos. Después, se
fotopolimeriz6 las superficies acondicionadas secas durante 20 segundos con una
lampara de fotopolimerizacion (Elipar™ LED de 3M™),

-Mezcla: Con una espatula de cemento, se mezcl6 una cucharada dispensadora de
polvo con una gota del liquido. Primero, se incorpord la mitad del polvo en el
liquido y luego la otra mitad. Todo el polvo debio ser incorporado en el liquido en
45 segundos. Luego, se incorpord la mezcla en una punta dispensadora para ser
colocada en la jeringa y posteriormente en la cavidad, solamente 2 mm y la
profundidad se medié con una sonda periodontal para mantener la homogeneidad.
-Fotopolimerizacion: Se fotopolimerizo el iondmero de vidrio por 40 segundos con
una lampara de fotopolimerizacion (Elipar™ LED de 3M™),

-Finalmente, se coloco un protector superficial (gloss) y se fotopolimeriz6 por 20

segundos con una lampara de fotopolimerizacion'®

Grupo 3:

Los primeros 5 mm de la cavidad fueron llenados con la silicona fluida (Zhermack),
la preparacion es de la siguiente manera:

Se colocd en una platina de vidrio la silicona fluida (Zhermack) y el catalizador
Indurent Gel en la proporcion 1:1, se mezcld por 30 segundos con una espatula de
silicona y se coloco en una jeringa para aplicarlo en la cavidad de acceso.!

Se esper6 5 minutos a que el material fraguara



Posteriormente, para los 2 mm restantes se utiliz6 Vitremer'™ (3MT™-ESPE)
-Acondicionado: Se dispensé unas gotas de primer Vitremer™ (3M™-ESPE) en un
microbrush para aplicar el acondicionador durante 30 segundos.

-Se seco el primer usando la jeringa de aire durante 15 segundos. Después, se
fotopolimeriz6 las superficies acondicionadas secas durante 20 segundos con una
lampara de fotopolimerizacion (Elipar™ LED de 3M™),

-Mezcla: Con una espatula de cemento, se mezcld una cucharada dispensadora de
polvo con una gota del liquido. Primero, se incorpor6 la mitad del polvo en el
liquido y luego la otra mitad. Todo el polvo fue incorporado en el liquido en 45
segundos. Luego, se incorpor6 la mezcla en una punta dispensadora y fue colocada
en la jeringa y posteriormente en la cavidad y la profundidad se midi6 con una sonda
periodontal para mantener la homogeneidad.

-Fotopolimerizacion: Se fotopolimerizo el iondmero de vidrio por 40 segundos con
una lampara de fotopolimerizacion (Elipar™ LED de 3M™).

-Finalmente, se coloco un protector superficial (gloss) y se fotopolimeriz6 por 20

segundos con una lampara de fotopolimerizacion (Elipar™ LED de 3M™),(©)

Grupo 4:

La preparacion se realizo de la siguiente manera:

En una platina de vidrio se coloco con una espatula de cemento una porcioén de
oxido de zinc y colocar cuatro gotas de eugenol, la proporcion fue de 4:1, teniendo
en cuenta que se habla de mg de polvo y ml de liquido. Se incorpord el eugenol en

el 6xido de zinc en pequenas proporciones y se espatuld de manera enérgica.

10



Cuando se logré una masa homogénea se colocé en la cavidad con la ayuda de una
espatula de cemento.®

Se esperd 5 minutos a que el material fraguara

Proceso de termociclado:

Luego de preparado los dientes se almacenaron en agua destilada por 24 horas a
37°C. CLA748) T yego, fueron sometidos al proceso de termociclado en tres fuentes
de agua entre 5°C+2°C y 55°C+£2°C por 500 ciclos térmicos de 30 segundos en cada
fuente, esto se realizd para simular los cambios de temperatura de la cavidad oral.
Finalmente, se colocd un termometro en cada envase de agua para monitorear la
temperatura de cada uno. !>131415 Esta metodologia es la utilizada por Linhares

do Santos y col.!!¥)

Evaluacién de la microfiltracion:

Se sellaron las entradas de los conductos por grupo con una barniz de ufias de marca
comercial (OPI). Luego, los dientes se sumergieron en una solucioén acuosa al 2%
de azul de metileno durante 7 dias a temperatura ambiente y fueron depositados en
envases por grupo. Luego, se lavaron a fondo para eliminar el exceso de tinte.!®)
Posteriormente, se realizaron los cortes con discos de carburundum. Se utilizaron
para la seccion de cada bloque de diente, en sentido mesiodistal. Se obtuvieron dos
secciones de cada bloque. En cada lado del corte, se observd como penetrd el
colorante (microfiltracion), se tomo en cuenta tanto la pared mesial como la distal
para la evaluacion, y se registr6 la mayor medida para los calculos. Cada muestra

se evalud con un estereomicroscopio de 3.3 megapixeles (LEICA DFC 320 —

11



software Motic Images Plus 2.0), en el cual se colocd esta y se proyectd la imagen
mediante un software en la computadora. Esto nos permiti6 analizar los milimetros

exactos de filtracion del material. (>

Aspectos éticos
El presente trabajo de investigacion se presentd y paso la aprobacion del CIEL el
cual afirmd que no era necesario realizar un consentimiento informado. Este estudio

se realizo en dientes humanos extraidos, que fueron donados para la investigacion.

Plan de analisis

Se obtuvieron las medidas estadisticas descriptivas de media, mediana, D.E. y
rango. Posteriormente, se utiliz6 para el analisis bivariado la prueba de Kruskall
Wallis.

Todos los datos fueron analizados con el programa estadistico Stata® version 12.0.

12



Resultados

El presente estudio tuvo como objetivo: Comparar in vitro la microfiltracion
coronal de materiales temporales post endoddnticos: lonémero de vidrio tipo II
reforzado con resina (Vitremer®), la utilizacion de oxido de zinc y eugenol de
Moyco y completar la cavidad con una capa de 2mm ionémero de vidrio modificado
con resina Vitremer® de 3M™ ESPE vy silicona fluida de condensacion Oranwash
L de Zhermack y una capa de 2mm ionémero de vidrio modificado con resina

Vitremer® de 3M ESPE.

Se determino la microfiltracion coronal en los grupos 1, 2, 3 y 4 en cada muestra.
Los resultados mostraron una media de 0.64 mm, 0.7 mm, 0.7 mm y 6.5 mm,
respectivamente. De la misma manera, una desviacion estandar de 1, 1, 1.1 y 0.9
respectivamente. Complementariamente, se realizo la prueba de Shapiro Wilk.

determinandose que las muestras no mostraron normalidad (Anexo 2)

Finalmente, se realizd una comparacion de la microfiltracion coronal entre los
cuatro grupos. Para esto, se utilizé la prueba Kruskall Wallis. También, se encontrd
una diferencia estadisticamente significativa al evaluar la microfiltracion, pero no
se pudo determinar en qué grupo al no haber normalidad. Por lo tanto, se tomo6 en

cuenta la media. (Anexo 2)
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Discusion

Con el paso del tiempo, se han desarrollado una serie de estudios en los cuales se
evalta la microfiltracion coronal de los diferentes materiales de restauracion post
endodonticos, entre ellos el iondmero de vidrio. El presente estudio tuvo como
finalidad Comparar in vitro la microfiltracion coronal de materiales temporales post
endodonticos: Ionémero de vidrio tipo II reforzado con resina (Vitremer®), la
utilizacion de 6xido de zinc y eugenol de Moyco y completar la cavidad con una
capa de 2mm iondémero de vidrio modificado con resina Vitremer® de 3M™ ESPE
y silicona fluida de condensacion Oranwash L de Zhermack y una capa de 2mm

iondémero de vidrio modificado con resina Vitremer® de 3M ESPE.

Existe una gran variedad y cantidad de materiales restauradores en el mercado, con
diferentes caracteristicas y funciones. Uno de los mas usados es el ionomero de
vidrio modificado con resina, porque presenta una alta durabilidad en las
restauraciones de molares temporales con lesiones cariosas clase Iy clase II. 19
Este material cuenta con una serie de propiedades como una actividad
anticariogénica por ser un reservorio de fluor: se libera en las primeras horas y va
disminuyendo con el tiempo. Asimismo, cuenta con una adhesion al esmalte,
dentina y cemento, pues presenta una rigidez similar a la dentina. Por esta razon,
puede soportar cargas masticatorias muy similares, presenta una alta estabilidad
quimica y es de facil manipulacion. ' Al tener todas estas propiedades, fue el

material de eleccion utilizado en el presente proyecto de investigacion.

14


http://solutions.3m.com.pe/wps/portal/3M/es_PE/3MESPE_LA/dental-professionals/produtos/productos-por-categoria/ionomeros-de-vidrio/vitremer/
http://solutions.3m.com.pe/wps/portal/3M/es_PE/3MESPE_LA/dental-professionals/produtos/productos-por-categoria/ionomeros-de-vidrio/vitremer/
http://solutions.3m.com.pe/wps/portal/3M/es_PE/3MESPE_LA/dental-professionals/produtos/productos-por-categoria/ionomeros-de-vidrio/vitremer/

Por otro lado, la microfiltracion en las restauraciones post endodonticas es un tema
muy controversial en Odontologia y esta relacionado, directamente, con el sellado
marginal de la restauracion. Se define a la microfiltracion como el paso de fluidos
bucales, bacterias, microorganismos, sustancias quimicas, o iones de un lugar a otro
de la cavidad. Este puede ser entre superficie dentinaria, restauracion, el cemento o

el material de restauracion del conducto radicular .

Existen diversos métodos para poder evaluar la microfiltracion coronal, como el
empleo de isétopos radioactivos acoplados a la técnica de autoradiografia, la
permeabilidad de los microorganismos, la histoquimica, la impedancia
electroscopica, la filtracion de fluidos y la difusion de tinciones, colorantes o
soluciones® !V, La difusion de tintes es una de las técnicas mas utilizadas debido a
que presenta diversas ventajas como una facil realizacion, facil visualizacion y una
mejor penetracion del material. 1 Asimismo, se pueden utilizar diversos tintes
como fucsina basica, tinta china, azul de metileno, entre otras. En este estudio, se
utilizd azul de metileno al 2%. Este presenta diversas ventajas como facil difusion,
visualizacién y una mayor penetracion. !> Cabe resaltar que Dos Santos 7 en el
2017 utilizaron la misma técnica, aunque con fucsina basica al 2%, donde
mantuvieron sumergidas las piezas durante 4 semanas, a diferencia de este estudio
que fue por 24 horas. De la misma manera, ocurrié con Haitham y col “» en el 2012
realizaron un estudio donde se empled la técnica de difusion de tintes con azul de

metileno al 2%.
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Para el presente estudio, se realizaron cavidades de toda la profundidad de la cdmara
pulpar, aproximadamente 7 mm. Webber ?!?? sugirié un espesor minimo de 3 mm
para cualquier material de restauracion temporal para lograr una capacidad de
sellado marginal superior. Por esto, en el presente estudio, se estandarizo el espesor
de los materiales de restauracion de la corona utilizando mas de 3 mm de

profundidad, ya que es lo sugerido clinicamente para evitar la microfiltracion.

Un procedimiento que se realizd, asimismo, fue la aplicacion de la técnica de
termociclado, utilizando un promedio de 500 ciclos térmicos (5°C+2°C vy
55°C+2°C) por 1 minuto.®® Los procedimientos de termociclado buscan estimular
los cambios de temperaturas reales de la cavidad oral. Estos rangos se encuentran

entre 5° C y 55° C, los mismos que se utilizaron en este estudio.( 12131415

Finalmente, las piezas restauradas fueron cortadas con una maquina de corte con
discos de diamante para poder medir la microfiltracion del tinte en milimetros en el
estereomicroscopio. Esto es similar a lo utilizado por Deena y col® en el 2014,
quienes utilizaron discos de diamante para realizar los cortes y la maquina para
evaluar la filtracion. De igual manera, Haitham y col 7 aplicaron la misma

tecnologia que en este proyecto de investigacion.
En este estudio, se evaluo la filtracion de los diferentes materiales temporales de
restauracion post endodontico: Vitremer™, + Oxido de zinc y eugenol + 2 mm

Vitremer™, Silicona fluida (Zhermack) + 2 mm Vitremer y Oxido de zinc y
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eugenol. Se encontrd que el primer cemento presentd una menor microfiltracion de
0.64 mm que el segundo, tercer y cuarto material con 0.7 mm, 0.7 mm y 6.5 mm,

respectivamente.

Finalmente, al evaluar los cuatros grupos de restauraciones post endodonticas se
determind que el grupo de iondmero presentd menos microfiltracion coronal, pero
la media demostr6 que no hubo una diferencia significativa con el grupo de

iondomero + silicona y iondmero + 6xido de zinc y eugenol.

En la literatura, no se conocen estudios en los que se evaluen restauraciones con
silicona fluida. En este trabajo, se busco evaluar y comparar nuevas alternativas de
materiales de restauracion post endodonticos que sean sencillos de manipular y
colocar en la cavidad. Con los hallazgos encontrados, se observa que la silicona
fluida combinada con el iondmero de vidrio presenta resultados muy similares al
uso exclusivo de iondmero de vidrio puro. Asimismo, presenta beneficios pues se
sabe que es un material mas econdmico comparado con otros, también ayuda a

diferenciar el material de la dentina por lo que su remocion es bastante sencilla.

Por otro lado, el grupo de restauracion de iondémero de vidrio + 6xido de zinc y

eugenol presenté misma media de microfiltracion que el grupo anterior, por lo que

también seria una muy buena opcion de restauracion post endoddntica.
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Finalmente, se realizé un grupo con restauracion con 6xido de zinc y eugenol donde
se confirmo6 la microfiltracion coronal que presenta este material, por lo cual no se

recomienda su uso exclusivo al finalizar la endodoncia.

Por tanto, los resultados obtenidos justifican la importancia de realizar mas estudios
al respecto, para lograr un mejor conocimiento de los materiales en el mercado y
las ventajas y desventajas de cada uno. Asi, los profesionales podran elegir el mejor
material, evaluando las caracteristicas de cada uno. Se debe tomar en cuenta que,
en el Pert, no se encuentran todas las maquinas necesarias para ejecutar este
estudio, pero existen métodos alternativos que se han utilizado a lo largo de los afios
y aln son elegidos para ejecutar muchos proyectos de investigacion, los cuales

brindan resultados muy similares.

Este trabajo se realizd con la finalidad de dar una vision més amplia a los
profesionales de las opciones de restauracion post endodonticos, para que se pueda

evaluar las diferentes ventajas de cada material.

Asimismo, con esta investigacion se busca disminuir una de las principales causas
de fracaso en el tratamiento de endodoncia, asi como disminuir la posibilidad de
perforaciones durante la preparacion del espacio para el espigo que comunmente
realiza el rehabilitador oral. Pues, al utilizar un material de base de diferente color
(silicona azul) ayudard a diferenciarlo de la dentina, lo que evitard futuros

accidentes.
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Se debe tener en cuenta que la colocacion y remocion de la silicona fluida es
bastante sencilla por lo que disminuira el tiempo de trabajo durante la practica

clinica.
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Conclusiones

1.

La microfiltracion coronal en materiales post endodonticos lonomero de
vidrio tipo II reforzado con resina (Vitremer®), la utilizacién de 6xido de
zinc y eugenol de Moyco y completar la cavidad con una capa de 2mm
ionomero de vidrio modificado con resina Vitremer® de 3M™ ESPE y
silicona fluida de condensacion Oranwash L de Zhermack y una capa de

2mm ionémero de vidrio modificado con resina Vitremer® de 3M ESPE.

El Vitremer™ tuvo menor microfiltracion coronal que 6xido de zinc y
eugenol + 2mm Vitremer™ . El Vitremer™ obtuvo menor filtracion que
Silicona fluida de condensacion Oranwash L de Zhermack + 2mm
™

Vitremer™ y Oxido de zinc y eugenol (Moyco) y, al igual que el Vitremer

presentd menos filtracion que el Oxido de zinc y eugenol (Moyco).

El Vitremer™ tuvo menor microfiltracién coronal que 6xido de zinc y

eugenol + 2mm Vitremer™, Silicona fluida de condensacion Oranwash L

de Zhermack + 2mm Vitremer™ y Oxido de zinc y eugenol (Moyco).
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Anexos

Anexo 1

Determinacion del tamafio muestral — Comparacion de dos medias

zamp=si 1.33 0.268, =dl1(l1.44) =d2(0.213) alpha(0.05) power|(.80)
Estimated =zample size for two-sample comparison of means

Test Ho: ml = m?2, where ml i=s the mean in population 1
and m? iz the mean in population 2

Aszumptions:
alpha = 0.0500 (Cwo-2ided)
power = O.8000
ml = 1.33
m2 = .268
=zdl = 1.44
sd2 = 213
n2/nl = 1.00

Eztimated required sample sizes:

nl = 15
nd = 15



Anexo 2
Tabla 1
Microfiltracion coronal en restauraciones microfiltracion coronal de materiales de
restauracion temporal post-endodénticos: Vitremer™, Oxido de zinc y eugenol +

2mm Vitremer™, Silicona fluida (Zhermack) + 2mm Vitremer™,: Oxido de zinc

y eugenol (Moyco).
Grupo Media DS Min Max p* p**
Ionomero de Vidrio (Vitremer®) 0.64 1 0 3.1 0.001
Ionémero de vidrio + Silicona fluida 0.7 1.1 0 3.9 0.036  0.001
Iondémero de vidrio + Eugenato 0.7 1 0 3.2 0.002

Eugenato 6.5 0.9 4.3 8.8 0.245
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Anexo 3

QGrafico 1

Microfiltracion coronal en restauraciones microfiltracion coronal de materiales de
restauracion temporal post-endodonticos: Vitremer™, Oxido de zinc y eugenol +

2mm Vitremer™, Silicona fluida (Zhermack) + 2mm Vitremer™,: Oxido de zinc

y eugenol (Moyco).
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Gréfico 2

Microfiltracion coronal en restauraciones microfiltracion coronal de materiales de
restauracion temporal post-endodonticos: Vitremer™, Oxido de zinc y eugenol +
2mm Vitremer™, Silicona fluida (Zhermack) + 2mm Vitremer™,: Oxido de zinc

y eugenol (Moyco).
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Anexo 4

Figura 1. Pieza dental correspondiente al Grupo 1 donde se observa el uso de
ionomero de vidrio como material de restauracion temporal y no se aprecia

filtracion.

Figura 2. Pieza dental correspondiente al Grupo 1 donde se observa el uso de
ionomero de vidrio como material de restauracion temporal y se aprecia

filtracion coronal de 0.37mm.




Figura 3. Pieza dental correspondiente al grupo 2 donde se observa el uso de
eugenato + ionomero de vidrio como restauracion provisional y se aprecia una

filtracion de 1.30mm.

Figura 4. Pieza dental correspondiente al grupo 2 donde se observa el uso de
eugenato + ionomero de vidrio como restauracion provisional y se aprecia una

filtracidon coronal de 0.57mm.




Figura 5. Pieza dental correspondiente al grupo 3 donde se observa el uso de
silicona + ionomero de vidrio como material de restauracion provisional y se

aprecia filtracion coronal de 1.10mm.

Figura 6. Pieza dental correspondiente al grupo 3 donde se observa el uso de
silicona + ionomero de vidrio como material de restauracion provisional y se

aprecio filtracion coronal de 0.788mm.




Figura 7. Pieza dental correspondiente al grupo 4 donde se observa es uso de

eugenato como material provisional y se aprecia filtracion coronal de 6.79mm.

Figura 8. Pieza dental correspondiente al grupo 4 donde se observa es uso de

eugenato como material provisional y se aprecia filtracion coronal de 5.83mm.
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